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Badania nad wykorzystaniem 

eterów glikolu propylenowego 

jako rozpuszczalników 

w roztworach impregnatów 

stosowanych do wzmacniania 

polichromowanego drewna zabytkowego

Wstęp. Zagadnienie toksyczności impregnatów
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Wybór rozpuszczalników i program badań
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Badanie lepkości roztworów
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Badanie wielkości i szybkości pęcznienia drewna
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Badanie szybkości odparowywania rozpuszczalników 

z drewna nasyconego roztworami żywic akrylowych
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Badanie rozmieszczenia żywicy 

w impregnowanym drewnie



Badania nad wykorzystaniem eterów glikolu propylenowego… 347



348 K S

Badanie wpływu testowanych rozpuszczalników 

i przygotowanych przy ich użyciu 

roztworów impregnacyjnych 

na warstwy zapraw i polichromii
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Wnioski końcowe
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Summary

Research on possibilities of applying propylene glycol ethers 

as solvents for solutions used for strengthening impregnation 

of polychrome antique wood
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